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Begriffsbestimmungen — Definitionen

StralRenerhalter:

Als StralRenerhalter fur alle Gemeindestral3en sowie fur Landesstral3en in Erhaltung der Stadt Graz
gelten die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Graz — Geschaftsbereich Strafl3e. Dieser unterteilt sich in
die Regionen Nord und Sud (siehe Abbildung der Regionsgrenzen).

Als Erhalter fur Landesstrafl3en, welche nicht von der Stadt Graz erhalten werden, ist das Land
Steiermark, Baubezirksleitung Graz/Umgebung, zustandig.

StralRenverwalter:

Als StraBenverwalter fur alle Gemeindestral3en sowie fur Landesstrallen in Erhaltung der Stadt
Graz ist das Strafienamt der Stadt Graz zustandig.

Als StraRenverwalter fir alle Landesstrallen im Stadtgebiet von Graz ist das Land Steiermark,
Baubezirksleitung Graz/Umgebung zustandig.

StralR3enpolizeibehdrde:

Die Stral3enpolizeibehdrde auf Gemeinde- und LandesstraRen in Graz wird durch das Stral3enamt
der Stadt Graz vertreten.

Bauherr:

Bauherr ist jene natirliche oder juridische Person (Privatperson, Unternehmen, Hausverwaltung,
Leitungsbetreiber, Gleisbetreiber, Gesellschaft, etc.), die im eigenen Namen und auf eigene
Kosten eine Aufgrabung, Bohrung, Minierung, einen Vortrieb, eine Pressung, eine
BaugrubenumschlieBung, einen Gleisbau, eine Gehsteigherstellung oder sonstige die
Stral3enkonstruktion beeintréachtigenden MaflRinahmen in offentlichen Verkehrsflachen, die im
Eigentum oder Verwaltung der Stadt Graz stehen, durchfihren.

Baufuhrer:

Der Baufuhrer ist jene natlrliche oder juridische Person, die (entsprechend der mal3geblichen
Vorschriften zur Berufsaustbung) zur gewerbsmafigen Durchfihrung der Bautatigkeiten im
Namen und auf Kosten des Bauherrn geeignet und berechtigt ist.

Gestattungsvertrag:

Ein Gestattungsvertrag ist ein schriftlicher Vertrag mit der Stadt Graz fir MaBhahmen in, an oder
unter 6ffentlichen Grundes.



Telefonverzeichnis

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Graz - Geschaftsberei
Region Nord:

Tel.: 0316/872 — 7222
Fax.. 0316/872 - 7229
e-mail.: wb.strassenerhaltung@stadt.graz.at

Region Sud:
Tel.: 0316/872 — 7242

Fax.. 0316/872 — 7249
e-mail.: wb.strassenerhaltung@stadt.graz.at

Einteilung der Regionsgebiete

ch Strale:




Stral’enverwaltung des Landes Steiermark:
Baubezirksleitung Graz Umgebung:

Tel.: 0316/877 — 2874
Fax.: 0316/877 — 3056

StralRenverwalter der Stadt Graz:
Mag Abt. 10/1 StraRenamt:
Tel.: 0316/872 — 3602

Fax.: 0316/872 — 3609
e-mail.: strassenamt@stadt.graz.at

Stral3enpolizeibehorde der Stadt Graz:
Mag Abt. 10/1 Strallenamt:
Tel..  0316/872 — 3660

Fax.: 0316/872 — 3609
e-mail.: strassenamt@stadt.graz.at
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Wirtschaftsbetriebe
m Geschaftsbereich Stralle

TYP 1 - Ubergeordnete, hochrangige StraRen

Unterbauplanum (UP)

Ungebundene untere Tragschichte - U.U.TS (KG 0/63 KK) 40 cm
Ungebundene obere Tragschichte - U.O.TS (KG 0/32 KK) 10 cm
Bitumindse Tragschichte
AC 32 binder, 25/55-55, H1, G4 8cm
AC 22 binder, 25/55-55, H1, G4 8cm
AC 22 binder, 25/55-55, H1, G4 8cm
Asphaltbeton
AC 11 deck, 45/80-50, A2, G1 3cm
a0 S AC 11 deck, 45/80-50, A2, G1
w| 0000000 AC 22 binder, 25/55-55, H1, G
w© / / / /, AC 22 binder, 25/55-55, H1. G&
ol TS oo F ; 2 = o )
© / g oI Ps ,/,,/ AC 32 binder, 25/55-55, H1, G4
= St T T e 0TS KB 0/32 KK
Coen ettt e JUTS KG 0/63 KK
. . Lot tup
0 4

Als ,Ubergeordnete, hochrangige StraRen (Giirtelstra Ren)“gelten:

Wienerstral3e

Bahnhofgurtel
Eggenbergergtirtel
Lazarettgurtel

Triesterstral3e
Grabenstral3e
Schonaugurtel
Karlauergirtel

A 2Z ,Liebenauer Tangente®
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Wirtschaftsbetriebe
Geschaftsbereich Stralle

TYP 2 - Vorrangstralden mit hochrangigem

StralRencharakter

Unterbauplanum (UP)
Ungebundene untere Tragschichte - U.U.TS (KG 0/63 KK) 40 cm
Ungebundene obere Tragschichte - U.O.TS (KG 0/32 KK) 10 cm
Bitumindse Tragschichte

AC 32 binder, 25/55-55, H1, G4 8 cm

AC 22 binder, 25/55-55, H1, G4 8cm
Asphaltbeton

AC 11 deck, 45/80-50, A2, G1 3cm
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Wirtschaftsbetriebe
m Geschaftsbereich Stralle

TYP 3 - Vorrang-Stral3en

Unterbauplanum (UP)

Ungebundene untere Tragschichte - U.U.TS (KG 0/63 KK) 40 cm
Ungebundene obere Tragschichte - U.O.TS (KG 0/32 KK) 10 cm
Bitumindse Tragschichte
AC 32 trag, 70/100, T1, G4 8cm
AC 22 trag, 70/100, T1, G4 8cm
Asphaltbeton
AC 11 deck, 70/100, A1, G1 3cm
Y I T AC 11 deck, 70/100, A1, G1
S AC 22 trag, 70/100, T1, G&
o 0 AC 32 trag, 70/100, T1, G
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Wirtschaftsbetriebe
m Geschaftsbereich Stralle

TYP 4 - Untergeordnete Stral3en
(30 kmh - Zonen, Nebenfahrbahnen, Parkplatze, ...)

Unterbauplanum (UP)

Ungebundene untere Tragschichte - U.U.TS (KG 0/63 KK) 40 cm
Ungebundene obere Tragschichte - U.O.TS (KG 0/32 KK) 10 cm
Bitumindse Tragschichte
AC 22 trag, 70/100, T1, G4 10 cm
Asphaltbeton
AC 11 deck, 70/100, A1, G1 3cm
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Wirtschaftsbetriebe
Stadi m Geschaftsbereich Stralle

TYP 5 - Gehsteige, Geh- und Radwege

(ohne bauliche Trennung, innerstadtisch)

Unterbauplanum (UP)

Ungebundene untere Tragschichte - U.U.TS (KG 0/63 KK) 40 cm
Ungebundene obere Tragschichte - U.O.TS (KG 0/32 KK) 10 cm
Bitumindse Tragschichte
AC 16 trag, 70/100, T1, G4 10 cm
Asphaltbeton
AC 4 deck, 70/100, A1, G1 2,5cm
(]
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2 AC 16 trag, 70/100, T1, G&
- AL TR TR
= i ISt i s O 82 U.0O.TS KG 0/32 KK
H— — Lie T e S
] 4 4 IR »
o & ..v_‘a 3 zn.._.a_:q _;
- i ke et aw L, F .4 UU.TS KG 0/63 KK
‘ @, -4..6... ﬁ.‘ : 2 B S
4 e <L ERX P

-10 -



Wirtschaftsbetriebe
m Geschaftsbereich Stralle

TYP 6 - Geh- und Radwege, Radwege

Unterbauplanum (UP)

Ungebundene untere Tragschichte - U.U.TS (KG 0/63 KK) 40 cm
Ungebundene obere Tragschichte - U.O.TS (KG 0/32 KK) 10 cm
Bitumindse Tragschichte
AC 22 trag, 70/100, T1, G4 8cm
Asphaltbeton
AC 8 deck, 70/100, A1, G1 3cm
r*f; (T T T AT I AC 8 deck, 707100, A1, 1
= AC 22 trag, 70/100, T1, G4
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m Wirtschaftsbetriebe

Geschaftsbereich Stralle

TYP 7 - Ful3gangerzonen, Platze

Unterbauplanum (UP)
Ungebundene untere Tragschichte - U.U.TS (KG 0/63 KK) 40 cm
Ungebundene obere Tragschichte - U.O.TS (KG 0/32 KK) 10 cm
projektsbezogene Oberflachengestaltung mittels:

- Bitumindser Tragschichte und Deckschichte oder

- Plattenbelag in Naturstein oder

- Plattenbelag in Betonstein oder

- Sonstiges

?
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Allgemeines

1. StralRenoberbau — Ungebundene Tragschichten:

Grundsatzlich wird bei Baustellen eine einheitliche Frostschutzstarke von 50 cm
eingebracht.

Als Material fur die ungebundenen unteren und ungebundenen oberen
Tragschichten wird bei Baustellen ausschliel3lich gebrochenes Gesteinsmaterial
entsprechend der RVS (Cgyq/3) verwendet (kein Recyclingbaustoff).

Vorhandene StralRenoberbauten (Frostschutzschichte) mit Wandschotter werden im
Zuge der Aushubarbeiten entfernt.

Bei Antreffen einer vorhandenen Frostschutzschichte in einer Starke von 50 cm und
bestehend aus gebrochenem Gesteinsmaterial erfolgt eine augenscheinliche
Prifung durch eine autorisierte Person. Wenn bei dieser Uberpriifung das Material
fir in Ordnung befunden wird, kann eine gesonderte Uberpriifung durch eine
akkreditierte  Prifanstalt  entfallen  (betrifft nur  Eigen-baustellen  der
Wirtschaftsbetriebe um keine zeitliche Verzdgerung zu erlangen).

Bei Antreffen einer vorhandenen Frostschutzschichte, wie vorab beschrieben,
jedoch bei Firmenbaustellen, kann auf Wunsch des AN und nach Einwilligung des
Stralenerhalters eine Prifung des Materials auf Eignhung (Frostbestandigkeit,
KorngroRenverteilung, Wasserdurchlassigkeit, ...) erfolgen. Die Kosten hierflr
Ubernimmt der AN. Im Falle einer Eignung des vorhandenen Frostschutzmaterials
und wenn somit auch fur den AG ein wirtschaftlicher Vorteil gegeben ist, muss kein
Materialaustausch erfolgen.

2. Pflaster:

Als Randleistenformate werden 18/24/100 cm, 18/24/33 cm bei Granitsteinen und
18/25/100 cm, 18/25/33 cm bei Betonsteinen verwendet. Anstelle von Bdgen (=
Sonderformate) werden 1/3 — Steine oder Binder verwendet.

Als  Spitzgrabenpflaster ~ werden  Granitkleinsteine  8/10,  3-reihig  und
Betonpflastersteine der Type Quo Vadis mit 17,5/22/6 cm (oder gleichwertig),
2-reihig verwendet. Die Breite des Spitzgrabens betragt generell 30 cm.

Die  Ausbildung von  Spitzgraben in Pflaster  erfolgt nur  bei
entwasserungstechnischem Erfordernis — keine GestaltungsmalRnahmen. Bei
Vorhandensein von ausreichendem Langsgefélle > 2 % soll die Ausbildung des
Spitzgrabens in Asphalt erfolgen.

Grundsatzlich wird als Pflastermaterial (Randleisten und Spitzgrabenpflaster)
Granitnatursteinsteinmaterial der Guteklasse | verwendet. Betonmaterialien werden
nur mehr fir kleinflachige Ausbesserungen in Bereichen mit vorhandenen
Betonmaterialien verwendet.

Entwasserungsmulden werden grundsatzlich in einer Breite von 60 cm
(Einlaufschacht-Gitter 60/60 cm) ausgefiihrt. Bei vorhandenen Einlaufbauwerken mit
anderen Formaten ist die Mulde an den Bestand anzupassen.

Die Hohe der Randleistenoberkante Uber Fahrbahnniveau betragt 12 cm.
Gehsteigabsenkungen im Bereich von Einfahrten werden wie folgend hergestellt:
Der horizontale Bereich der Absenkung, mit Randleistenoberkante = 3 cm Uber
Fahrbahnniveau, wird auf die Lange der ,bewilligten* Einfahrt ausgefihrt. Die
Schrage (= Anzug) wird auf eine Lange von 1,0 m (+ 3 cm auf + 12 cm bzw. auf
Bestandshdohe) links und rechts ausgefihrt.
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Randleistenabsenkungen im Bereich von Ful3gdngeribergéangen werden wie
folgend  hergestellt: Der horizontale  Bereich der Absenkung, mit
Randleistenoberkante = 3 cm Uber Fahrbahnniveau, bzw. der Nullabsenker wird
entsprechend dem Typenblatt ,A* der Richtlinien fur Barrierefreies Bauen
ausgefuhrt. Die Schrage (= Anzug) wir auf eine Lange von 1,0 m (+/- 0 cm bzw. + 3
cm auf + 12 cm bzw. auf Bestandshohe) links und rechts ausgefiihrt. Der Ubergang
des abgesenkten Bereichs von + 3 cm auf +/- 0O cm wird durch einen
GranitgroBwaurfel oder durch eine RL 18/24/33 ausgefihrt.

Taktile Platten, im Zuge von BOB, werden wie in den Richtlinien beschrieben in
einem Format von 35/35/8 cm verwendet. Kleinere Steinformate sind nicht zul&assig.
Im Bereich von Bushaltestellen kénnen Kasseler — Sonderbordsteinen (H6he 16 cm)
zur Ausfihrung kommen.

Grundsatzlich sind die Richtlinien fur ,Barrierefreies Bauen® in der letztglltigen
Fassung einzuhalten.

Entwasserung:

Grundsatzlich wird als Rohrmaterial fur die Oberflachenentwéasserung Kunststoff-
Rohrmaterial der Steifigkeitsklasse SN 12 der Type PP-Master oder glw. mit
Splittummantelung, anstelle PVC-Rohrmaterial SN 4 mit Betonummantelung
verwendet.

Anstelle von Beton-Schwerlastrohren auf Betonsohle kdnnen auch Schwerlastrohre
aus Kunststoff (Pecor Optima, Giga Pipe, od. glw.) verwendet werden.

Bitumindse Tragschichten und Decken:

Bitumindse Tragschichten und Decken sind, unabhangig ob im Fahrbahn-,
Gehsteig-, oder Kiinettenbereich maschinell einzubauen.

Rénder von Trag- und Deckschichten (Mittelnaht, Tagesanschlisse, Anschluf3 an
Bestand) sind grundsétzlich entsprechend dem Arbeitspapier Nr. 5 der RVS vor zu
behandeln (Nahtvoranstrich). Dies gilt auch fur Kiinetten und Kopflécher!
Unterlagen, im Speziellen Frasflachen, sind mittels Hochdruckreinigung zu sédubern
und mit geeignetem Bitumen, entsprechend dem Arbeitspapier Nr. 2 der RVS
vorzuspritzen. Dies gilt auch fur Kiinetten.

Als bitumindse Deckschicht im Fahrbahnbereich wird generell AB 11 in einer Starke
von 3 cm eingebaut. Dies gilt auch fir Kinetten und Kopflocher! Der Einbau von AB
8 in einer Starke von 3 cm erfolgt nur in begrindeten Ausnahmefallen (kleinflachige
Sanierungen im Zuge von ErhaltungsmalRnahmen).

Grundsatzlich wird nur Asphaltheil3mischgut der Lastklasse S eingebaut.

Nach Madoglichkeit sollte ein nahtloser Einbau der bituminésen Deckschichten
erfolgen.
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5. Sonstiges:

Grundsétzlich erfolgen bei Baustellen Uberpriifungen hinsichtlich der geforderten
Quialitat bei Unterbauplanum und den unteren ungebundenen Tragschichten sowie
bei den bitumindsen Trag- und Deckschichten durch eine akkreditierte Prifstelle.

Es wird nach zwei Arten der Uberpriifungen unterschieden und wie folgend vorgenommen:

1. Kontrollpriifung bei UP u. U.TS (jeweils mind. 3 Lastplattenversuche) von:
- Unterbauplanum (baustellenabhangig aufgrund von vorh. Einbauten)
- ungebundene untere Tragschichte
- ungebundene obere Tragschichte

2. Abnahmeprifung bei bituminésen Trag- und Deckschichten (jeweils mind. 2 x 3

Bohrkerne) hinsichtlich:

- Schichtdicke

- Raumdichte

- Lagenverbund

- Ebenheit und Oberflachentextur (Griffigkeit) werden, wenn diese Kriterien
augenscheinlich entsprechen, generell nicht Gberprift und sind somit
baustellenabhangig.

Die Uberpriifungen sind durch die jeweilige OBA bzw. durch den Bauherrn zu veranlassen
und sind vom Bauherrn oder Baufiihrer zu bezahlen. Die Ergebnisse sind dem
StralRenerhalter unaufgefordert zu Gbergeben und sind Bestandteil der ordnungsgemalfen
Wiederherstellung des 6ffentlichen Grundes.

-15-



Instandsetzung von Klnetten in Fahrbahnflachen

mit Uberwinterung:

UBERGRIFFE UBERGRIFFE
L s20 520 520, 20

SRR f

[ IIHIIIHIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[IIIW‘W [

IBRERA

5 10, 8,83

I

40

MIND. 100cm
UBERDECKUNG

VARIABEL
I

I JE NACH LEI}UNGSTRAGER

T

. VARIABEL

Anmerkung:

AC 11 deck, 45/80-50, A2, G1
AC 22 binder, 25/55-55, H1, G4

AC 32 binder, 25/55-55, H1, G4
U.0.TS KG 0/32 KK

UU.TS KG 0/63 KK

uP

WIEDERVERFULLUNGSMATERIAL
(VORHANDEN ODER NEU)

BETTUNGSZONE INKL. LEITUNG

Der, als Beispiel fur die Instandsetzung, oben angefiihrte Querschnitt entspricht den

Anforderungen des Fahrbahntypes 2.
Die Ubergriffe sind entsprechend der RVS 13.01.43 idgF. herzustellen.

Der Asphaltaufbau ist entsprechend der unterschiedlichen Fahrbahntypen herzustellen!

Fur Gehsteige, bzw. Geh- und Radwege gilt dies sinngemalRi.
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Instandsetzung von Klunetten in Fahrbahnflachen

ohne Uberwinterung:

UBERGRIFF UBERGRIFF
»20

>20

LT T T T T ATV

T Tl

610 48,83,

I

40
MIND. 100cm
UBERDECKUNG

f

VARIABEL

I JE NACH LEITTUNGSTR'AGER

. VARIABEL ,

Anmerkung:

AC 11 deck, 45/80-50, A2, G1
AC 22 binder, 25/55-55, H1, G4

AC 327 binder, 25/55-55, H1, G4
U.0.TS KG 0/32 KK

UU.TS KG 0/63 KK

uP

WIEDERVERFULLUNGSMATERIAL
(VORHANDEN ODER NEU)

BETTUNGSZONE INKL. LEITUNG

Der, als Beispiel fur die Instandsetzung, oben angefiihrte Querschnitt entspricht den

Anforderungen des Fahrbahntypes 2.
Die Ubergriffe sind entsprechend der RVS 13.01.43 idgF. herzustellen.

Der Asphaltaufbau ist entsprechend der unterschiedlichen Fahrbahntypen herzustellen!

Fur Gehsteige, bzw. Geh- und Radwege gilt dies sinngemalRi.
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Asphaltbezeichnungen Alt — Neu gem. RVS

Informelle Ubersetzungstabelle

Asphaltbezeichnung ALT

Asphaltbezeichnung NEU

It. Leistungsbuch-WB:

BT 32-LKS AC 32 trag, 70/100, T1, G4
BT 22 -LK S AC 22 trag, 70/100, T1, G4
BT 16 -LK S AC 16 trag, 70/100, T1, G4

BT 32 HS - LK'S

AC 32 binder, 25/55-55, H1, G4

BT 22 HS - LK' S

AC 22 binder, 25/55-55, H1, G4

AB4-LKS AC 4 deck, 70/100, A1, G1
AB8-LKS AC 8 deck, 70/100, A1, G1
AB11-LKS AC 11 deck, 70/100, A1, G1
pmAB 11 AC 11 deck, 45/80-50, A2, G1
pmAB 16 AC 16 deck, 45/80-50, A2, G1
GA4LKS MA 4, 35/50, M2, G1
GA4LKS MA 4, 35/50, M1, G1

zusatzlich / event.:

BT 32 - LK IlI AC 32 trag, 70/100, T2, G5
BT 22 - LK Il AC 22 trag, 70/100, T2, G5
BT 16 - LK Il AC 16 trag, 70/100, T2, G5
AB 4 - LKIII AC 4 deck, 70/100, A1, G2
AB 8 - LK I AC 8 deck, 70/100, A1, G2
AB 11 - LK I AC 11 deck, 70/100, A1, G2

-18 -



— e———— Wirtschaftsbetriebe
—— Geschaftsbereich Stralle

TYP 1 - Ubergeordnete, hochrangige StraRen

Unterbauplanum (UP)

Ungebundene untere Tragschichte - U.U.TS (,Frostkoffer) 40 cm KG 0/63 KK
Ungebundene obere Tragschichte - U.O.TS (,mech. stab. Tragsch.”) 10 cm KG 0/32 KK
Bitumindse Tragschichte

BT 32 HS - LK S, PmB 30/50 8 cm
BT 22 HS — LK S, PmB 30/50 8.cm
BT 22 HS — LK S, PmB 30/50 8 cm
Asphaltbeton

pmAB 11 — LK S, PmB 60/90 3cm
| Lt Bl 22HS < LKS
w| 7 I /7 BT 32HS - LK S

5 A e T e
= et h, olwrt U0 TSKG0/32 KK

=5 S SR S U TSKG0/63 KK

. . ) a9 Qq .A .\'l' N 4 \-JP
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Als ,Ubergeordnete, hochrangige StraRen (Giirtelstra Ren)“gelten:

Wienerstral3e

Bahnhofgurtel
Eggenbergergtirtel
Lazarettgurtel

Triesterstral3e
Grabenstral3e
Schoénaugurtel
Karlauergirtel

A 2Z ,Liebenauer Tangente®
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Wirtschaftsbetriebe
Geschaftsbereich Stralle

TYP 2 - Vorrangstralden mit hochrangigem
Stral3encharakter

Unterbauplanum (UP)
Ungebundene untere Tragschichte - U.U.TS (,Frostkoffer”) 40 cm KG 0/63 KK

Ungebundene obere Tragschichte - U.O.TS (,mech. stab. Tragsch.”) 10 cm KG 0/32 KK
Bitumindse Tragschichte

BT 32 HS - LK S, PmB 30/50 8cm

BT 22 HS - LK S, PmB 30/50 8cm
Asphaltbeton

pmAB 11 — LK S, PmB 60/90 3cm
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Wirtschaftsbetriebe
Geschaftsbereich Stralle

TYP 3 - Vorrang-Stral3en

Unterbauplanum (UP)

Ungebundene untere Tragschichte - U.U.TS (,Frostkoffer*) 40 cm KG 0/63 KK
Ungebundene obere Tragschichte - U.O.TS (,mech. stab. Tragsch.”) 10 cm KG 0/32 KK
Bitumindse Tragschichte

BT 32 - LK S, Bitumen B 70/100 8cm

BT 22 - LK S, Bitumen B 70/100 8cm
Asphaltbeton

AB 11 - LK S, Bitumen B 70/100 3cm
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Wirtschaftsbetriebe
Geschaftsbereich Stralle

TYP 4 - Untergeordnete Stral3en
(30 kmh - Zonen, Nebenfahrbahnen, Parkplatze, ...)

Unterbauplanum (UP)

Ungebundene untere Tragschichte - U.U.TS (,Frostkoffer®) 40 cm KG 0/63 KK
Ungebundene obere Tragschichte - U.O.TS (,mech. stab. Tragsch.”) 10 cm KG 0/32 KK
Bitumindse Tragschichte

BT 22 - LK S, Bitumen B 70/100 10 cm
Asphaltbeton
AB 11 - LK S, Bitumen B 70/100 3cm
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Wirtschaftsbetriebe
Geschaftsbereich Stralle

TYP 5 - Gehsteige, Geh- und Radwege

(ohne bauliche Trennung, innerstadtisch)

Unterbauplanum (UP)

Ungebundene untere Tragschichte - U.U.TS (,Frostkoffer®) 40 cm KG 0/63 KK
Ungebundene obere Tragschichte - U.O.TS (,mech. stab. Tragsch.”) 10 cm KG 0/32 KK
Bitumindse Tragschichte

BT 16 — LK S, Bitumen B 70/100 10 cm
Asphaltbeton
AB 4 - LK S, Bitumen B 70/100 2,5cm
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Wirtschaftsbetriebe
Geschaftsbereich Stralle

TYP 6 - Geh- und Radwege, Radwege

Unterbauplanum (UP)

Ungebundene untere Tragschichte - U.U.TS (,Frostkoffer) 40 cm KG 0/63 KK
Ungebundene obere Tragschichte - U.O.TS (,mech. stab. Tragsch.“) 10 cm KG 0/32 KK
Bitumintdse Tragschichte

BT 22 - LK S, Bitumen B 70/100 10 cm
Asphaltbeton
AB 8 — LK S, Bitumen B 70/100 3cm
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Wirtschaftsbetriebe
Geschaftsbereich Stralle

TYP 7 - Ful3gangerzonen, Platze

Unterbauplanum (UP)
Ungebundene untere Tragschichte - U.U.TS (,Frostkoffer®) 40 cm KG 0/63 KK
Ungebundene obere Tragschichte - U.O.TS (,mech. stab. Tragsch.) 10 cm KG 0/32 KK
projektsbezogene Oberflachengestaltung mittels:

- Bituminoser Tragschichte und Asphaltbeton oder

- Plattenbelag in Naturstein oder

- Plattenbelag in Betonstein oder

- Sonstiges
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